Тестовые задания для защиты лабораторной работы № 4
по дисциплине «Защита материалов и основы материаловедения»
	Часть А


	1. К наноматериалам можно отнести  
O объект  с размерами менее 1 нм;
O объект с  размером неоднородности порядка  характерного физического параметра ;

O объект с  размером неоднородности 1-100 нм.
	о




	2. Наноматериалы принципиально отличаются от микроразмерных объетов 
O доминирующим вкладом поверхностных особенностей;

O размером структурных элементов;

O фазовым состоянием структурных элементов.
	7. Правильно указано приблизительное значение ширины запрещенной зоны (эВ) для монокристаллического слитка, нанодисперсного порошка и пленки кремния толщиной 0,5мкм  в ряду
O  1,1; 0,8; 1,2;

O 1,1; 1,3; 1,2;

O 1,1; 1,2; 1,1.


	3. Нижний предел элементов наноматериалов ограничен
O техническими возможностями современных технологий;

O размером характерного фрагмента данной кристаллической решетки;

O .возможностями управления свойствами материала.



	O дисперсным состоянием.


	4. Размер элемента наноматериала или наноструктуры составляет
O 0,1-100 нм;

O 0,1-0,001 мкм;

O не более 0,1 мкм . 
	9. В исследованом коллоидном растворе дисперсной фазой является:

O  вода;

O сульфид кадмия;

O фосфат кадмия.


	Те

	O длина волны де Бройля электрона.
	10. Число агломерации наночастиц и смещение ширины запрещенной зоны пропорциональны

O прямо линейно;
O прямо нелинейно;

O обратно нелинейно.



	Часть Б

	        1.Оцените ширину запрещенной зоны для частиц сульфида кадмия с числом агломерации 5000, находящихся в коллоидном растворе. 

        2. Схематически приведите в одной координатной плоскости спектры поглощения коллоидного раствора селенида кадмия для

         а) произвольного исходного раствора;

         б)  коллоидного раствора с повышенной концентрацией солей;

          в)  коллоидного раствора с пониженной концентрацией желатины.


	

	



